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CEKOL C-35
BARANEK

Biaty mineralny tynk
elewacyjny

nakfadanie reczne i maszynowe
e uziarnienie 1,5 oraz 2,5 mm

e odporny na mikropekniecia

e odporny na wykwity i porastanie

BARANEK

ZASTOSOWANIE

CEKOL C-35 BARANEK jest wysokiej jakosci
materiatem do uszlachetniania zewnetrznych $cian
budynkéw. Moze by¢ stosowany rowniez

wewnatrz pomieszczen. CEKOL C-35 BARANEK jest
przeznaczony do wykonywania cienkowarstwowych
wypraw tynkarskich. Nadaje sie do naktadania
recznego oraz mechanicznego. Produkt dostepny jest
w dwéch granulacjach: 1,5 mm oraz 2,5 mm.

WLASCIWOSCI

CEKOL C-35 BARANEK jest suchg mieszankg wysokiej
jakosci biatego cementu, biatych wypetniaczy
mineralnych i sSrodkéw modyfikujgcych,
zapewniajacych doskonatg urabialnos¢ i
przyczepnos¢ do podtozy mineralnych. Nie zawiera
sktadnikéw toksycznych, ani podatnych na

z6tkniecie pod wptywem Swiatta i warunkéw
atmosferycznych. CEKOL C-35 BARANEK jest
doskonatym podktadem pod farby mineralne,
silikonowe, silikatowe i akrylowe. Biata barwa pozwala
na ograniczenie ilosci wymalowan dla uzyskania
petnego efektu barwnego. Zaprawa CEKOL C-35
BARANEK jest wodoodporna i mrozoodporna. CEKOL
C-35 BARANEK polecany jest, jako warstwa
zewnetrzna w systemach ocieplen ETICS.

{CEKOL

i§ (-35 Baranek

"

Bialy mineralny

tynk elewacyiny
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Zaprawa posiada doskonatg przyczepnos¢ do
podtozy betonowych, z cegty, gazobetonu,
bloczkéw keramzytowych, ptyt i bloczkéw
gipsowych. Podtoze powinno by¢ czyste, zwarte,
nosne i wolne od zattuszczen. Farby, luzne
ziarenka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale
niezwigzane z podtozem nalezy usungd.

Uwaga: Podtoza silnie chtonace wode (np.
gazobeton) zagruntowa¢ CEKOL DL-80. Przed
stosowaniem na warstwie zbrojgcej w systemach
ETICS zaleca sie zastosowanie CEKOL GB-87.

WYKONANIE

Zawartos¢ opakowania wsypac¢ do odmierzonej
ilosci wody i doktadnie wymieszaé do uzyskania
jednolitej masy, stosujac 0,16 do 0,20 litra wody na 1
kg suchego proszku. Zaprawa jest gotowa do uzycia
bezposrednio po wymieszaniu i utrzymuje swoje
wtasciwosci przez ok. 2 godziny. Zaprawe nanosic¢
na przygotowane podtoze réwng warstwg o
grubosci najwiekszego ziarna. Warstwe wyréwnac
pacg i dowolnie fakturowac za pomoca kielni, pacy
lub innych narzedzi. W przypadku gestnienia masy
ponownie intensywnie wymieszac nie dolewajac
wody. Warstwe $wiezego tynku nalezy chroni¢
przed deszczem i nadmiernym wysychaniem.
Malowanie mozna przeprowadzi¢ po catkowitym
stwardnieniu i wyschnieciu tynku.
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CEKOL C-35 BARANEK Biaty mineralny tynk elewacyjny

PRZECHOWYWANIE

Przechowywa¢ nalezy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach

DANE TECHNICZNE

Spetnia wymagania: PN-EN 998-1 OC CSIl W2

Proporcje mieszanki: 0,16 do 0,20 | wody na 1 kg suchego proszku

Czas zuzycia zaprawy: okoto 2 h

Wydajnos¢: BARANEK 1,5 mm - 2,3 kg/m?; BARANEK 2,5 mm - 3,5
kg/m?

Temperatura wykonywania prac: +5°C + 25°C

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: = 4 N/mm?

Absorpcja wody: ¢ = 0,20 kg/m2emin0,5

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 25kg Baranek 1,5 EAN: 5906474360259

Opakowanie 25kg Baranek 2,5 EAN: 5906474360259

CN 32141090

UWAGI

Tynk nadaje sie do aplikacji recznej oraz maszynowej, przy uzyciu odpowiednich urzadzen.
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CEKOL TLG-48

Lekki tynk gipsowy maszynowy

¢ tynkowanie Scian i sufitow

e wydtuzony czas pracy

* doskonata przyczepnos¢ do podtoza

» zwiekszone wtasciwosci termoizolacyjne
e grubos¢ warstwy 3-30 mm

LEKKI -WYTRZYMALY

ZASTOSOWANIE

CEKOL TLG-48 jest gipsowg zaprawg przeznaczong
do maszynowego lub recznego wykonywania wypraw
tynkarskich w pomieszczeniach suchych o wilgotnosci
wzglednej powietrza do 70%. CEKOL TLG-48 moze
by¢ stosowany na podtozach z gipsu, betonu,

betonu komdrkowego, cegty ceramicznej i
wapienno-piaskowej. CEKOL TLG-48 mozna réwniez
aplikowac recznie.

WLASCIWOSCI

CEKOL TLG-48 jest suchg mieszankg gipsu,
wypetniaczy mineralnych i najnowszej generacji
dodatkéw modyfikujacych, nadajacych zaprawie
doskonatg plastycznosé i przyczepnosé do
podtoza. Dodatek kruszywa lekkiego sprawia, ze
wtasciwosci termoizolacyjne zaprawy sg duzo
lepsze niz zaprawy cementowo-wapiennej. CEKOL
TLG-48 umozliwia uzyskanie wysokiej wydajnosci
robét tynkarskich. Jest tatwy do rozprowadzenia i
gtadzenia.
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Za pomocg szpachelki nalezy usung¢
pozostatosci farb emulsyjnych, olejnych lub luzne
ziarenka piasku. Podtoze powinno by¢ czyste,
zwarte, nosne i wolne od zattuszczen.

WYKONANIE

Gruntowanie: podtoze silnie chtongce nalezy
zagruntowac gruntem gteboko penetrujacym
CEKOL DL-80. Powierzchnie gtadkie i stropy nalezy
zagruntowac preparatem CEKOL GS-83 Kontakt.
Przygotowanie zaprawy: do recznego naktadania

zaprawy wsypac 1 kg proszku do ok. 0,6 | zimnej wody

(ok. 12 I na opakowanie 20 kg) i doktadnie
wymieszad. Przy nakfadaniu maszynowym ilos¢
wody nalezy ustali¢ doSwiadczalnie w zaleznosci
od grubosci naktadanej warstwy, rodzaju podtoza i
typu agregatu tynkarskiego.

Wykonanie tynku: odpowiednio wczesniej
zagruntowacd podtoze i zamocowad narozniki i

profile (jesli sg stosowane), nastepnie nanies¢ tynk
maszynowo (lub recznie) na przygotowane podtoze.
Przy zastosowaniu agregatu tynkarskiego zaprawe o
odpowiedniej konsystencji nanosi¢ na podtoze
poziomymi pasami zachodzgcymi na siebie.
Tynkowanie nalezy rozpocza¢ od gory. Natozony
tynk wstepnie wyréwnaé za pomoca taty
aluminiowej. Po czeSciowym jego stwardnieniu
nalezy wyprowadzi¢ powierzchnie i katy. W
koncowej fazie twardnienia zrosi¢ woda,

wyciagna¢ mleczko i wygtadzi¢ paca.
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CEKOL TLG-48 Lekki tynk gipsowy maszynowy

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spetnia wymagania:

Proporcje mieszanki:
Czas zuzycia zaprawy:
Grubos¢ warstwy:
Zuzycie:

Poczatek wigzania:

Wytrzymatos¢ na zginanie:

Przyczepnos¢ do podtoza:
Reakcja na ogien:
Wykonywanie prac:

Wysychanie:

Zaprawa posiada:
Opakowanie 20kg
CN

UWAGI

EN 13279-1 Ogdlnobudowlany
okoto 12,0 | wody na worek 20 kg
okoto 3h - 4h

do 30 mm

ok. 0,9 kg/m?/mm

= 60 min

=1 N/mm?

= 0,3 N/mm?

Al

+ 52C do + 25°C

w zaleznosci od grubosci natozonej warstwy,
wilgotnosci pomieszczenia, temperatury i wentylacji

Atest higieniczny
EAN: 5906474951204
32141090

Nie wolno tynkowa¢ powierzchni zamarznietych.

Nie tynkowad swiezych powierzchni betonowych.

Przerwy w natryskiwaniu nie powinny przekracza¢ 20 minut.

W przypadku dtuzszych przestojow nalezy oczysci¢ weze i agregat.
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CEKOL TR-49
Tynk gipsowy reczny

¢ tynkowanie Scian i sufitow
* obsadzanie naroznikow

* obrébka otworéw okiennych i drzwiowych

» zwiekszone wtasciwosci termoizolacyjne
e grubos¢ warstwy 3-30 mm

LEKKI WYTRZYMALY

ZASTOSOWANIE

CEKOL TR-49 jest gipsowg zaprawg przeznaczong do
recznego wykonywania jednowarstwowych wypraw
tynkarskich w pomieszczeniach suchych o wilgotnosci
wzglednej powietrza do 70%. CEKOL TR-49 moze

by¢ stosowany na podtozach z gipsu, betonu,

betonu komdrkowego, cegty ceramicznej i
wapienno-piaskowe;.

WLASCIWOSCI

CEKOL TR-49 jest sucha mieszanka gipsu,
wypetniaczy mineralnych i najnowszej generacji
dodatkéw modyfikujacych, nadajacych zaprawie
doskonatg plastycznosé i przyczepnosé do
podtoza. Dodatek kruszywa lekkiego sprawia, ze
wtasciwosci termoizolacyjne zaprawy sa duzo
lepsze niz zaprawy cementowo-wapiennej. CEKOL
TR-49 umozliwia uzyskanie wysokiej wydajnosci
robot tynkarskich. Jest tatwy do rozprowadzenia i
gtadzenia.

=SS =

Tynk gipsowy
reczny

ey
W
koL GEROL CEKDL CF

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ czyste, zwarte, no$ne i wolne
od zattuszczen. Farby emulsyjne, olejne, klejowe oraz
luzne ziarenka piasku i tynku nalezy usunad.

Czesci stalowe zabezpieczy¢ przed korozyjnym
dziataniem gipsu np. natozy¢ antykorozyjne

powtoki malarskie. Podtoza silnie chtongce (np.
gazobeton) oraz nierdwnomiernie chtonne (np.

cegta silikatowa lub ceramiczna) nalezy
zagruntowad gruntem tynkarskim CEKOL GT-86
rozcienczonym w zaleznosci od chtonnosci

podtoza od 1:2 do 1:4. Powierzchnie gtadkie i

stropy nalezy zagruntowad preparatem CEKOL GS-83
Kontakt.

WYKONANIE

W celu przygotowania tynku CEKOL TR-49 zawarto$¢
opakowania wsypac do odmierzonej ilosci wody w
proporcji ok. 0,55 | wody na 1 kg suchej mieszanki i
doktadnie wymiesza¢ mieszadtem mechanicznym.
CEKOL TR-49 nakfadac recznie réwng warstwg na
wczesniej przygotowane podtoze. Na sufity tynk
naktada¢ wyfacznie jednowarstwowo, o grubosci
warstwy maksymalnie do 15 mm.
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CEKOL TR-49 Tynk gipsowy reczny

PRZECHOWYWANIE

Przechowywa¢ nalezy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spetnia wymagania:

Proporcje mieszanki:
Czas zuzycia zaprawy:

Wydajnos¢:

Grubos¢ warstwy:
Poczatek wigzania:

Wytrzymatos¢ na zginanie:

Wytrzymatos¢ na sciskanie:

Przyczepnos¢ do podtoza:
Reakcja na ogien:

Wysychanie:

Zaprawa posiada:
Opakowanie 10kg
Opakowanie 20kg
CN

UWAGI

PN-EN 13279-1 B5/20/2 Lekki reczny tynk na bazie
gipsu

okoto 14,0 | wody na worek 25 kg

okoto 2 h

w zaleznosci od grubosci warstwy, orientacyjnie 10
kg/ m? przy warstwie 10 mm; 1 kg to okoto 1 litr
zaprawy

od 3 do 30 mm

= 60 min

= 1 N/mm?

= 3 N/mm?

= 0,3 N/mm?

Al

w zaleznosci od grubosci natozonej warstwy,
wilgotnosci pomieszczenia, temperatury i wentylacji

Atest higieniczny
EAN: 5906474490109
EAN: 5906474490208

32141090

Nie wolno tynkowa¢ powierzchni zamarznietych.
Nie tynkowad swiezych powierzchni betonowych.
Na sufity tynk naktadac wytgcznie jednowarstwowo, o grubosci warstwy maksymalnie do 15 mm.

WYKONANIE TYNKU W KOLEJNOSCI:

Zagruntowanie podtoza

Zamocowanie profili (jesli sg stosowane)

Naniesienie tynku

Wstepne wyréwnanie fatg aluminiowg

Po czesciowym stwardnieniu tynku wyprowadzenie powierzchni i katéw

W koncowej fazie twardnienia tynku zroszenie powierzchni wodg w postaci mgty, zatarcie paca gagbkowa w celu
wyciggniecia ,mleczka”, a nastepnie wygtadzenie pacg metalowa nierdzewna

Prace nalezy wykonywac w temperaturze + 5°C do + 25°C
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CEKOL ZT-02

Tynk cementowo-wapienny

¢ gtadka powierzchnia
¢ dobra przyczepnos¢
* fatwy w obrdbce

MASZYNOWY

ZASTOSOWANIE

CEKOL ZT-02 stosuje sie do maszynowego
wykonywania tynkéw tradycyjnych na podtozach
murowanych z cegty, betonu, gazobetonu,
keramzytobetonu oraz innych podtozach
mineralnych. Do stosowania na zewnatrz i wewnatrz
pomieszczen, jako wyprawa tynkarska w
pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach,
tazienkach, garazach oraz jako podktad pod tynki
szlachetne. CEKOL ZT-02 mozna réwniez

naktadac recznie. Grubos¢ warstwy 5 + 20 mm.

WLASCIWOSCI

CEKOL ZT-02 jest wydajnym, praktycznym w uzyciu
produktem. Jest mieszanka cementu, odpowiednio
dobranych wypetniaczy i dodatkéw modyfikujacych.
Charakteryzuje sie fatwoscig w naktadaniu,

dobrg przyczepnoscia. Po stwardnieniu jest mrozo- i
wodoodporny. Typ zaprawy GP CS Il W1.

3CEKOL

e I1-02
E

< Glodka powierzchia
- Dobra pryaepnoit
- Latwost obrtbki

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Powierzchnia do tynkowania powinna zapewniac
dobra przyczepnos¢ zaprawy do podtoza, by¢
trwata, sztywna i nie zmienia¢ wymiaréw. Powinna
by¢ takze réwna, aby nie zachodzita potrzeba
zbytniego pogrubiania warstwy tynku. Podtoze
powinno by¢ czyste, zwarte, nosne i wolne od
zattuszczen. Farby, luzne ziarenka piasku i tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezwigzane z
podtozem nalezy usung¢. Przed natozeniem

tynku podtoze nalezy zwilzy¢ w zaleznosci od
chtonnosci odpowiednig iloscig czystej wody i
wykonac obrzutke za pomocg CEKOL OC-01. Przerwa
technologiczna pomiedzy obrzutka, a wiasciwa
warstwg tynku CEKOL ZT-02 powinnam wynosic¢
minimum 24 h.

WYKONANIE

Zaleca sie, aby wykonywanie wyprawy tynkarskie;
przeprowadzi¢ po okresie osiadania, skurczu i
schniecia murdw. Profile okienne i drzwiowe nalezy
osadzac za pomoca zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej. Tynk nanosi sie mechanicznie
za pomocg agregatéw tynkarskich. llos¢ wody

nalezy ustali¢ doswiadczalnie w zaleznosci od

typu agregatu tynkarskiego i pozgdanej konsystencji
roboczej zaprawy. W przypadku naktadania recznego
zawartos¢ opakowania wsypac do zimnej wody w
proporcji 4,5 - 5 litréw wody na worek 25 kg i
doktadnie wymieszac najlepiej za pomoca

mieszadta mechanicznego. Swiezy tynk nalezy

chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (silnym wiatrem, deszczem, mrozem)
oraz zbyt szybkim wysychaniem. CEKOL ZT-02 nanosic¢
na przygotowane podtoze jednowarstwowo. Po
zatarciu tynk wymaga pielegnacji.
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CEKOL ZT-02 Tynk cementowo-wapienny

PRZECHOWYWANIE

Przechowywa¢ nalezy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach

DANE TECHNICZNE
Spetnia wymagania:

Proporcje mieszanki:

Czas obrobki:

Wydajnos¢:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie:
Przyczepnos¢:

Absorpcja wody:

Reakcja na ogien:

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej:

Wspétczynnik przewodzenia ciepta:
Temperatura wykonywania prac :
Produkt posiada:

Opakowanie 25kg

CN

UWAGI

PN-EN 998-1 GP CSII W1

naktadanie mechaniczne - w zaleznosci od typu
agregatu; naktadanie reczne 4,5 do 5,0 | wody na 25
kg suchego proszku

zalezny od rodzaju podtoza i temperatury
okoto 1,6 kg/m?/mm

= 2 N/mm?

= 0,3 N/mm?, FP-b

W1

Al

6/22

0,51

+5°C + 25°C

Atest higieniczny

EAN: 5906474020252

32141090

1. Tynk w trakcie naktadania chroni¢ przez bezposrednim nastonecznieniem.
2. Jako warstwe podktadowg nalezy zastosowa¢ CEKOL OC -01.
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